M4 BOHLER

SCHNELLARBEITSSTAHLE

Verfligbare Produktvarianten

| Langprodukte | | Bleche

Produktbeschreibung

BOHLER $290 MICROCLEAN - ,Der Harte“

Dieses Brickenmaterial zwischen Hartmetall und Schnellarbeitsstahl eréffnet durch seine auBergewdhnliche Legierungslage eine Harte
von bis zu 70 HRC. Neben der Warmhdrte und der guten VerschleiBbestdndigkeit ist auch die Druckbelastbarkeit eine der wichtigsten
Eigenschaften dieser pulvermetallurgischen Schnellarbeitsstahlgite.

Schmelzroute

| Pulvermetallurgie

Eigenschaften

Z&higkeit und Duktilitat : gut
VerschleiBbestdndigkeit : sehr hoch
Druckfestigkeit : sehr hoch
Kantenstabilitgt : sehr hoch
Schleifbarkeit : gut

Warmhdrte : sehr hoch
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Verwendung

> Kaltumformen, Prdgen > Schneiden, Stanzen, Feinschneiden > Abwdlzfrdser, StoBwerkzeug
> Pulverpressen > Sonder-Schneidwerkzeuge > VerschleiBteile

Chemische Zusammensetzung (Gew. %)

Cr Mo v w Co
2,0 3,8 2,5 5,1 14,3 11,0
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M BOHLER

SCHNELLARBEITSSTAHLE BOHLER S290
micRrocLenrnr
Materialeigenschaften
Druck- Schleifbarkeit Warmhdrte Zdhigkeit VerschleiB3- Schneidhaltigkeit
belastbarkeit widerstand
BOHLER 5290 * % % * Kk * * % * * * K * %k kK * K Kk Kk
micROcCLEANY
BOHLER _$390 * k% Kk * Kk K * K % * * % * Kk * % Kk ok * Kk Kk k
micROCLEANY
BOHLER S393 % %, * %k * % % * k% k * % % * * % %k * K Kk Kk
micROcCLEANY
BOHLER _$590 * k% Kk * % % * %k * Kk * %k . 8. 8.1 * K Kk
micROCLEANY
BOHLER 5690 * % % % % H * %k * % %k k Kk * *k *k * %
micROCLEANY
BOHLER _$790 * Kk k * % Kk * Kk * Kk kK * * * Kk
micROCLEANY
BOHLER $793 * % K * %k * * %k Kk * * % K * % K * K K
micROcCLEANY
Lieferzustand
Gegliiht
Hdarte (HB) max. 350

Wdrmebehandlung

Spannungsarmgliihen

Temperatur

600 bis 650 °C

Langsame Ofenabkihlung. || Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspannung oder
bei komplizierten Werkzeugen. || Haltedauer nach vollstédndiger Durchwé&rmung 1 bis 2
Stunden in neutraler Atmosphdre.

Hdrten und Anlassen

Salzbad, Vakuum || Vorwdrmen: 1. Stufe ~ 500 °C, 2. Stufe ~ 850 °C, 3. Stufe ~1050 °C||
Austenitisieren: 1150 - 12710 °C, Haltedauer nach vollstédndigem Durchwé&rmen 80 Sekunden,

1.150 bis 1.210
Temperatur °C maximal 150 Sekunden, um Werkstoffsch&digungen durch Uberzeiten zu vermeiden. ||
Abschrecken: Ol, Warmbad (500 - 550 °C), Gas
Langsames Erwdrmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Austenitisieren ||
. o Verweildauer im Ofen 1 Stunde je 20 mm Werkstoffdicke (mindestens 1 Stunde) || langsames
Temperatur 550 bis 580 °C Abklhlen auf Raumtemperatur zwischen jedem Anlassschritt || 3 maliges Anlassen empfohlen

|| Harte siehe Anlassschaubild
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IAB(")H LER SCHNELLARBEITSSTAHLE BOHLER S$290

CLEAINY

ZTU-Schaubild fiir kontinuierliche Abkiihlung
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Kiihlzeit von 800°C auf 500°C in Sekunden / Cooling time in sec. from 800°C to 500°C
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lABéH LER SCHNELLARBEITSSTAHLE BOHLER S290

micRrOCLEAIr

Anlassschaubild

842°F 932°F 1022 °F 1112°F 1202 °F Haltedauer 3x2 Stunden
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Hérte /Hardness (HRC)
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Anlasstemperatur / Tempering Temperature (°C / °F)

Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C) 20
Dichte (kg/dm?) 8,3
Warmeleitfahigkeit (W/(m.K)) 19
Spezifische Warmekapazitat (kd/kg K) 0,41
Spez. elektrischer Widerstand (Ohm.mm?2/m) 0,56
Elastizitdtsmodul (10°N/mm?) 242
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M BOHLER

SCHNELLARBEITSSTAHLE BOHLER S290
micRocCLenArmnr
Wdrmeausdehnungen zwischen 20°C und ...
Temperatur (°C) 100 200 300 400 500 600 700
Wdrmeausdehnung (1076 m/(m.K)) 9,6 10 10,3 10,6 10,9 11,2 11,6

Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information.
Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdriicklich zur Bedingung gemacht
werden. Messdaten sind Laborwerte und kdnnen von Praxisanalysen abweichen. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine

gesundheits- oder ozonschddigenden Substanzen verwendet.
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